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Abstract: The argillic alteration zone of the Shanin area (west of Takestan, Gazvin province, Tarom-

Hashtjin metalogenic province) is the product of intrusion of granitic igneous bodies of Oligocene age into 

middle Eocene dacite-rhyodacite rocks. X-ray diffraction (XRD) analyses indicate that Quartz and kaolinite 

are the two main mineralogical phases of this alteration zone, which are accompanied by accessory mineal 

phases such as halloysite, smectite, alunite, pyrite, rutile, goethite, illite, plagioclase, and svanbergite. 

Calculations of mass balance changes of elements show that immobile elements such as Zr, Nb, Th, Ta, and 

Y have been depleted during the argillic alteration processes. This abnormal behavior is a reason for the low 

pH of the fluids responsible for alteration, the high ratio of water to rock, and the abundance of complexing 

ions in the solution. The decrease of the mass of U indicates the oxidizing nature of the fluids responsible for 

the alteration. Combining the results obtained from mass balance geochemistry and correlation coefficients 

between elements reveal that absorption by clay minerals and isomorphic substitution by rutile played an 

important role in the distribution and fixation of Ga, Hf, and V in the studied alteration zone. The significant 

enrichment of Mo, Sb, and As, the very low Rb/Sr ratio, the mineralogical composition of the alteration 

zone, and the occurrence of vein-veinlet type ore mineralization (pyrite, chalcopyrite, galena, and goethite) 

show that the Shanin area has suitable conditions for high-sulfidation epithermal mineralization. Further 

investigations reveal that the distribution and fractionation of rare earth elements (REE) during the 

formation and evolution of the argillic alteration zone of Shanin area was controlled by phyllosilicate 

minerals, alunite and svanbergite. 
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: مثالی از منطقه شنین، ایالت پهنه دگرسانی آرژیلیک عناصر جزئی شیمیشناسی و زمینکانی

 ایرانهشتجین،  -فلززایی طارم

 

  *علی عابدینی

  ارومیه، ارومیه، ایران گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه

 yahoo.com2020iabedin@(، پست الکترونیکی: 404) 32776707 (، نمابر: 404) 32972134 نویسنده مسئول، تلفن:  *

 25/09/1403تاریخ تنظیم مقاله: 

 

-هشتجین(  محصول نفوذ توده -ایالت فلززایی طارم ،قزویناستان )غرب تاکستان،  شنینپهنه دگرسانی آرژیلیک منطقه : چکیده

 X (XRD)راش پرتو آنالیزهای پباشد. ائوسن میانی می ریوداسیتی -های داسیتیهای آذرین گرانیتی به سن الیگوسن به درون سنگ

فرعی نظیر هالویزیت،  کانیایی کوارتز و کائولینیت دو فاز کانیایی اصلی این پهنه دگرسانی هستند که توسط فازهای دهند کهنشان می

عناصر شوند. محاسبات تغییرات تعادل جرم و سوانبرژیت همراهی می اسمکتیت، آلونیت، پیریت، روتیل، گوتیت، ایلیت، پلاژیوکلاز

اند. این شدگی شدهمتحمل تهی آرژیلیک در طی فرآیندهای دگرسانی Yو  Zr ،Nb ،Th ،Taتحرکی نظیر دهند عناصر کممی اننش

های کمپلکس کننده در محلول پایین سیالات مسئول دگرسانی، نسبت بالای آب به سنگ و فراوانی یون pHرفتار غیر عادی دلیلی بر 

شیمی تعادل جرم ت مسئول دگرسانی دلالت دارد. تلفیق نتایج بدست آمده از زمینکسیدان سیالابر طبیعت ا Uکاهش جرم باشد. می

های رسی و جانشینی ایزوموفی توسط روتیل نقش کنند که جذب سطحی توسط کانیو ضرایب همبستگی بین عناصر آشکار می

، نسبت Asو  Mo ،Sb توجهشدگی قابل غنی وده است.ایفا نم مورد مطالعه در پهنه دگرسانی V و Ga ،Hfدر توزیع و تثبت  مهمی

Rb/Sr ای )پیریت، کالکوپیریت، گالن و گوتیت(رگچه -زایی تیپ رگه شناسی پهنه دگرسانی و رخداد کانهبسیار پایین، ترکیب کانی 

 های بیشتر آشکار د. بررسیترمال سولفیداسیون بالا داراپی سازیکانیشرایط بسیار مناسبی برای  شنین دهند که منطقهنشان می

توسط  شنیندر طی تشکیل و تکامل پهنه دگرسانی آرژیلیک منطقه  (REE)که توزیع و تفریق عناصر کمیاب خاکی  کنندمی

 های فیلوسیلیکاتی، آلونیت و سوانبرژیت کنترل شده است.  کانی

 شنین، تاکستان.ر کمیاب خاکی، تعادل جرم، دگرسانی آرژیلیک، تفریق عناص ،های فیلوسیلیکاتیکانی :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

شود. بر اساس محسوب میدر ایران شناسی اقتصادی های بسیار مهم و کلیدی از نظر زمینهشتجین یکی از ایالت -ایالت فلززایی طارم

آپاتیت است  -عمده( و اکسید آهن ترمال )به طورمیزیان بسیاری از کانسارهای پورفیری، اپی ت فلززاییاطلاعات منتشر شده، این ایال
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های آذرین درونی، ای از سنگالیگوسن در این ایالت سبب تشکیل و توسعه طیف گسترده -.  فرآیند ماگماتیسم در زمان ائوسن]1[

کالک آلکالن ها که اغلب ترکیب اسیدی تا حدواسط دارند، دارای ماهیت رسوبی شده است. این سنگ -نیمه عمیق و آتشفشانی 

های دگرسانی ها، میزبان پهنه. این سنگ]1[های ماگمایی کالک آلکالن تعلق دارند تا شوشونیتی بوده و به سریپتاسیم بالا 

های انجام . تا به حال، بررسی]1-3[ترمال همراه هستند های فراوانی از مس و طلای نوع اپیسازیبا کانی که اغلبای هستند گسترده

. این در ]1-6[ها بوده است و مکانیسم نهشت کانسنگ شناسی این ایالت فلززایی اغلب از نظر پتروژنززمین هایشده بر روی ویژگی

زایی کمتر مورد توجه مرتبط با کانه ]8، 7[ گرمابی های دگرسانیشیمیایی پهنهشناسی و زمینحالی است که خصوصیات کانی

  پژوهشگران قرار گرفته است.

یکی از مناطق شاخص حاوی هشتجین،  -طارم ییافلزز، ایالت نقزوی غرب شهر تاکستان، استانکیلومتری  15 در واقع شنین منطقه

بر شناسی اقتصادی خاصی از منظر زمین گسترده به ویژه پهنه دگرسانی آرژیلیک است که تاکنون مطالعه رمابیگهای دگرسانی پهنه

ائوسن میانی تشکیل  ریوداسیتی - داسیتیآذرین های نی آرژیلیک در سنگروی آن انجام نشده است.  در این منطقه، پهنه دگرسا

 ،شیمیایی پهنه دگرسانی آرژیلیک این منطقهشناسی و زمینکانیسعی شده است با تکیه بر مطالعات  پژوهش این درشده است. 

زایی تیپ کانهرد. افزون بر این، ی قرار گیمورد بررس )شامل لانتانیدها(فاکتورهای کنترل کننده توزیع، تفریق و تحرک عناصر جزیی 

 در پهنه دگرسانی آرژیلیک ارزیابی شده است. منطقه بر اساس توزیع عناصر جزییاحتمالی 

 

 روش مطالعه

به منظور در چندین مرحله هایی در دو بخش صحرایی و آزمایشگاهی صورت گرفته است. در بخش صحرایی، پیمایش مطالعه،این 

گرفت. در  انجامیلیک قه به ویژه پهنه دگرسانی آرژطسامانه دگرسانی  منتوسعه و گسترش نحوه  آذرین محدوده و هایسنگشناخت 

سپس، زایی مورد بررسی قرار گرفتند. های سیلیسی حاضر در درون پهنه دگرسانی آرژیلیک از منظر کانهرگچه -ها، رگه این پیمایش

 ریوداسیتی - های آذرین داسیتینمونه(، سنگ 10یاد شده )دگرسانی گیری از پهنه ه نمونهبا در نظر گرفتن روابط صحرایی، مبادرت ب

 نمونه 10از هر  در بخش آزمایشگاهینمونه( گردید.  8های سیلیسی حاضر در درون پهنه )رگچه -نمونه( مرتبط با آنها و رگه  10)

های رگچه -نمونه جمع آوری شده از رگه  8از هر  گرسانی آرژیلیک ومرتبط با پهنه دهای ها و ریوداسیتآوری شده از داسیتجمع

 شناسی بررسی شدند. و با استفاده از میکروسکوپ دو منظوره از منظر کانی هیهو صیقلی تقاطع نازک مسیلیسی، به ترتیب 

  D-5000فاده از دیفراکتومتر استبا آرژیلیک، دگرسانی برداشت شده از پهنه نمونه  10 ، هربرای تعیین فازهای کانیایی نامشخص

درجه در  2آمپر، سرعت اسکن میلی 40کیلو ولت، جریان  40، کرماتورهای گرافیتی، ولتاژ CuKαشرایط تششع  تحتمدل زیمنس 

در . شمال غرب ایران مورد تجزیه قرار گرفتندشناسی و اکتشافات معدنی درجه در سازمان زمین 70الی  5هر دقیقه و بازه اسکن 

 های داسیتیسنگاز  انتخابیمونه ن 2ک و پهنه دگرسانی آرژیلیاز برداشت شده  نمونه 10 هر، سیشناکانی هایبررسیاز یت، پس نها
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طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت و  PW 1480ساخت شرکت فیلیپس مدل  XRFاستفاده از دستگاه  ابمحدوده،  ریوداسیتی -

 شرکت کانساران بینالوددر و جزئی )شامل عناصر کمیاب خاکی(  صلیین مقادیر عناصر ابه ترتیب جهت تعی  (ICP-MS)شده القایی

بر اساس کاهش وزن یک گرم نمونه بعد از حرارت دادن  یاد شده  توسط آزمایشگاهمورد بررسی های نمونه LOIشدند. مقادیر  تجزیه

 .شدند گیریاندازهدقیقه  90گراد به مدت درجه سانتی 1000در 

 

 بحثج و نتای

  شناسیزمین

(. این منطقه، به عنوان 1آذریابجان قرار دارد )شکل  -پهنه البرز  در ]9[ساختی ایران های زمین، بر اساس تقسیمات پهنهشنینمنطقه 

ه ای برخوردار بوده و به واحدهای سنگی سنوزوئیک محدودشناسی به نسبت سادههشتجین، از زمین –بخشی از ایالت فلززایی طارم 

های الیگوسن و های ائوسن میانی، گرانیتها و ریوداسیتواحدهای سنگی منطقه به ترتیب قدیم به جدید شامل داسیتشود. می

و  هاهای گرانیتی الیگوسن به درون داسیتبر اساس مشاهدات صحرایی، نفوذ سنگ(. 2)شکل  ]10[ باشندرسوبات آبرفتی کواترنر می

این  شده است. مورد مطالعهمنطقه ای در دگرسانی گرمابی بسیار گسترده توسعه سیستم باعث تشکیل وائوسن میانی های ریوداسیت

(. 2)شکل هستند ( سیلیسی قابل تفکیک 3( پروپیلیتیک، و )2( آرژیلیک، )1به سه دسته )به ترتیب میزان گسترش ها دگرسانی

ای از رگچه -ایهای رگهزاییعلاوه بر دگرسانی شدید، با کانه اسیتیو ریود های داسیتیدهند که سنگهای صحرایی نشان میپیمایش

در اند. همراه شده پهنه دگرسانی آرژیلیکمس، سرب، و آهن )کالکوپیریت، پیریت، گالن، گوتیت، مالاکیت و آزوریت( به ویژه در 

شدت اند. در این بین، قه را قطع نمودهواحدهای سنگی منط N-Sو  NE-SWکلی  هایگسل با روند 5تعداد  مورد مطالعه محدوده،

سفید با رنگ غالب های سنگی پهنه دگرسانی آرژیلیک ترد شدن رخنمونسبب  منطقه مرکزیبخش  گسلبالای دگرسانی در محل 

شته به به صورت بلورهای دانه درشت آغ "به صورت نهان بلور و بعضا "های کوارتز عمدتا، کانیپهنه دگرسانی آرژیلیکشده است. در 

از نوع سیلیسی هستند. آرژیلیک  رخنمون یافته در درون پهنههای ها و رگچهقابل مشاهده هستند. رگه (گوتیتهای آهن )کانی

شناسی های زمیناز مهمترین ویژگی پسیژی سازیکان همرا با شدیدشدن  یسیلیس و منگنز یدندریتاشکال ، وجود شدن محلیبرشی

 روند.به شمار می شنین هطقمن پهنه دگرسانی آرژیلیک

 های داسیتی و ریوداسیتینگاری سنگسنگ

الفف(. پلاژیفوکلاز    3باشند )شکل پورفیری می های داسیتی و ریوداسیتی حاوی بافتدهند که سنگنگاری نشان میهای سنگبررسی

هفای تیفره و زیفرکن در    کفانی  دین،یسانارتز، باشند که توسط کوالف(، پیروکسن، آمفیبول و بیوتیت فازهای کانیایی اصلی می 3)شکل 

 "ای و بعضادار، صفحهدار تا نیمه شکلهای پلاژیوکلاز به صورت بلورهای درشت تا ریز شکلشوند. فنوکریستمقادیر کمتر همراهی می

مقفدار ایفن کفانی در     .ای قابفل رویفت هسفتند   میلیمتر در یک زمینفه میکرولیتفی و یفا شیشفه     4الی  1بصورت زونه با طولی متغیر از 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

cm
.ir

 o
n 

20
25

-0
7-

10
 ]

 

                             4 / 23

http://ijcm.ir/article-1-1952-en.html


 

 5 

پیروکسفن بفه صفورت     باشفد. درصد حجمی می 30بیش از ریوداسیتی های در سنگو درصد حجمی  40در حدود های داسیتی سنگ

ای در انفدازه )هورنبلنفد(  شود. آمفیبفول  دار )اوژیت( با ماکل کارلسباد مشاهده میشکلدار تا نیمهدار )هیپرستن( و شکلبلورهای شکل

دار و با ماکل کارلسباد قابل رویت است.  بیوتیت به رنفگ سفبز و   شکلدار تا نیمهصورت بلورهای شکلمیلیمتر، به  2الی  2/0متغیر از 

دار تفا  شفکل کوارتز به صورت بلورهای نیمفه  شود.مشاهده میمیلیمتر، با حاشیه سوخته  9/0الی  2/0ی متغیر از هایاندازهو در  ایقهوه

بلورهای ریزدانه در ت ها به صورن در این سنگدییسان.  الف( 3قابل رویت است )شکل ای میکرولیتی و یا شیشه شکل در یک زمینهبی

کلسیت محصفول دگرسفانی   ها به همراه رس د.سرحجمی میدرصد  25حداکثر به ها شود که در ریوداسیتزمینه میکرولیتی دیده می

ایفن  های مورد مطالعفه از   برخی از نمونههستند که به صورت محدود در ند و بیوتیت پلاژیوکلاز و  کلریت محصولات دگرسانی هورنبلا

 د.ندههای یاد شده را تشکیل میدرصد حجمی سنگ 3کمتر از در مجموع ها این کانی .قابل مشاهده هستندها سنگ

 های سیلیسی ها و رگچهنگاری رگهکانه

های برونزاد مشتمل بر گوتیت، مالاکیت و وپیریت و گالن و کانیشامل پیریت، کالکهای سیلیسی رگچه - های درونزاد در رگهکانی

ب(. این کانی  3شود )شکل با پیریت دیده می همراهترین کانی سولفیدی درونزاد، اغلب باشند. کالکوپیریت به عنوان فراوانآزوریت می

در  شده است. گالن از نظر فراوانی بعد از کالکوپیریت و پیریتدیل ( تبپ 3در بعضی موارد در اثر دگرسانی برونزاد به گوتیت )شکل 

 3)شکل  دشوهای فراوان جهت یافته مشاهده میحاوی حفرهدار شکلشکل تا نیمهبه صورت بلورهای بیاغلب و  قرار داشتهبعدی  رتبه

به با فراوانی کمتر نسبت به مالاکیت، ست. آزوریت برونزاد اغلب از حواشی کالکوپیریت را در برگرفته ا کانیبه عنوان (. مالاکیت ت

 ها توسعه یافته است. مالاکیت در درزها و شکستگی ماننددانه ریز به  هایکریستالصورت 

 شناسی پهنه دگرسانی آرژیلیککانی

شفده  نمایش داده  4کل و ش 1در جدول  پهنه دگرسانی آرژیلیکمربوط به های نمونه X (XRD)و آنالیزهای پراش پرتحاصل از نتایج 

هالویزیت، اسمکتیت، آلونیت، پیریفت، روتیفل، گوتیفت،     ایی اصلی وکوارتز و کائولینیت دو فاز کانی، نتایج به دست آمدهبر اساس است. 

نکتفه قابفل توجفه در خصفو      . باشفند هفای مفورد مطالعفه مفی    فرعی حاضر در نمونفه کانیایی سوانبرژیت فازهای ایلیت، پلاژیوکلاز و 

 های مفورد مطالعفه  بین نمونه. در باشدی مورد مطالعه میهاکوارتز و کائولینیت در تمامی نمونه، حضور شناسی این پهنه دگرسانینیکا

از فراوانفی   آن از تفر هفای دور نسفبت بفه نمونفه    منطقه مرکزیبخش  گسلهای نزدیک به  مقدار کائولینیت در نمونهاز پهنه دگرسانی، 

هالویزیت، آلونیت و و  منطقه مرکزیبخش  گسلاز دورتر  هایوکلاز در نمونه. اسمکتیت، ایلیت، گوتیت و پلاژیبیشتری برخوردار است

 اند.  شناسایی شده گسل یاد شدههای نزدیک به نمونه درپیریت 

. باشفد تفکیک مفی بل قا به دو دسته  شنین پهنه دگرسانی آرژیلیک منطقهتجمعات کانیایی در کنند که های تکمیلی آشکار میبررسی

اسفت.   مرکزی منطقفه بخش  گسل های آرژیلیک نزدیک به کانیایی کائولینیت، کوارتز، آلونیت، پیریت و هالویزیت مختص نمونه تجمع

دارای تجمعات کانیایی کوارتز، کائولینیت، اسفمکتیت، گوتیفت و    ،منطقه مرکزیبخش  گسلهای دورتر از این در حالی است که نمونه
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)محفیط   4کمتفر از   pH مرکفزی بخفش   گسفل های نزدیفک بفه   های هالویزیت، پیریت، و آلونیت در نمونهکانی حضورد. نباشمیایلیت 

بفه   کفوارتز، کائولینیفت، آلونیفت و هالویزیفت    وجود . ]11[ دهدشان میدگرسانی مورد مطالعه را ن پهنهتشکیل و توسعه برای اسیدی( 

بفا  در پهنه دگرسانی مفورد بررسفی   ین تجمع کانیایی باشند. تشکیل ادماهای پایین وابسته میتجمعات دگرسانی آرژیلیک پیشرفته در 

 ،شنینپهنه دگرسانی منطقه رسد در به نظر می . ]12-15[ در ارتباط است (4الی  2بین  pH)اسیدی  و سولفیداسیون بالامحیط یک 

 ،12[ باشفند  به وجفود آمفده  ، در یک محیط سولفیداسیون بالا داناکسیهای آلونیت و کائولینیت تحت شرایط به شدت اسیدی و کانی

 شبیه به محفیط در یک شرایط  در شنین مرکزیبخش  گسلهای دور از تجمع کانیایی اسمکتیت، گوتیت و ایلیت در نمونه.  ]16-14

د کفه  نف کنیشفنهاد مفی  یی یاد شده پاین دو نوع تجمع کانیا.  وجود است توسعه یافته 6الی  5حدود  pHمدرن با ماهیت  گرماییزمین

pH اسفت  شفده خنثی  ریوداسیتی -های درونگیر داسیتیو واکنش با سنگ مرکزی منطقهبخش  گسل گرمابی با دور شدن از سیالات 

]14 ،17[    . 

 شدن آرژیلیکیدر طی جزئی جرم عناصر تعادل محاسبات تغییرات 

بر اساس رائه شده است. ا 2ریوداسیتی در جدول  -های داسیتیآرژیلیک و سنگهای پهنه دگرسانی نتایج آنالیزهای شیمیایی نمونه

درصد وزنی(  26/7الی  29/6) LOIدرصد وزنی( و  01/26الی  37/18) 3O2Alدرصد وزنی(،  45/67الی  06/62) 2SiO این جدول،

درصد  51/1الی  O2K (99/0انی آرژیلیک، های دگرسبیشترین سهم در ترکیب شیمیایی پهنه دگرسانی آرژیلیک را دارند. در نمونه

 S. مقدار دهندنشان می (وزنی درصد 76/0الی  24/0) CaOوزنی( فراوانی بیشتری نسبت به  درصد 06/1الی  22/0) O2Naوزنی( و 

 ترین پهنه دگرسانی، بیش درصد وزنی متغیر است. در بین عناصر جزئی 48/0الی  37/0ای از های یاد شده در بازهدر نمونه

باشد. افزون بر این، مقادیر گرم در تن( می 6/465الی  2/339) Asگرم در تن( و  1920الی  1023) Srفراوانی مختص به عناصر 

REE (La-Lu) باشد.گرم در تن متغیر می 31/166الی  39/146ای از در بازه منطقه شنینهای پهنه دگرسانی آرژیلیک در نمونه 

( روش هم حجم 1توان از دو نوع تکنیک مختلف ، )جرم در طی فرایندهای دگرسانی به طور معمول میادل تعبرای محاسبات تغییرت 

در طی جزئی جرم عناصر تعادل تغییرات در این پژوهش، برای محاسبات  استفاده نمود. ] 19-21[تحرک ( روش عنصر کم2و ) ]18[

به  Alبا فرض  ]20[ تحرککمشیمی عنصر از روش زمینشنین قه منطریوداسیت( -)داسیت های آتشفشانی آرژیلیکی شدن سنگ

 به قرار زیر است: برای محاسبات معادله استفاده شده استفاده گردید.  ]22 [ رکحتعنوان عنصر شاخص کم

)  100× ( 1 –)] daciterhyo-Dacite 3O2/ Alciterhyoda-Dacitelement)/ (EArgillic sample 3O2/Al Argillic samplelementChange = [(E%  

پهنه در طی توسعه عناصر به ترتیب نشان دهنده میزان کاهش و افزایش جرم در این محاسبات مقادیر منفی و مثبت به دست آمده 

نشان داده شده است. همچنین، متوسط میزان تغییرات تعادل جرم  3جدول در از این محاسبات باشد. نتایج حاصله می دگرسانی

، U ،Th ،Ba ،Co ،Cr ،Nbعناصری نظیر نمایش داده شده است. بر این اساس،  7و  6، 5به صورت گرافیکی در اشکال ی عناصر جزئ

Cs ،Rb ،Ta ،Y ،Zr  وNi  عناصری نظیر  شده و متحمل شستشو شنیندر  ریوداسیتی -های داسیتیآرژیلیکی شدن سنگطی در
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Hf ،As ،Mo ،Sb ،V ،Ga ،Sr ،W ،Cu ،Zn ،Sc  وPb افزون بر این، اندگشتههمراه شدگی غنی با .LREE (La-Eu)  متحمل 

 جزئیعناصر دهند بیشترین افزایش جرم های بیشتر نشان میبررسیاند. کاهش جرم شدهمتحمل  HREE (Gd-Lu)افزایش جرم و 

 باشد.می Ndو  As ،Sb ،Sr ،Cu ،Pbبه  مربوطدگرسانی در طی توسعه فرآیندهای 

 آرژیلیکی شدنجزئی  در طی  شدگی عناصرو غنی رل کننده تحرکفاکتورهای کنت

های محلولبه درون عناصر این دگرسانی فلدسپارها و آزاد شدن بخشی اشاره ضمنی به  Csو  Ba، Rb شدگی عناصری نظیرتهی

از  Crخروج بخشی  ببهای اسیدی ستوسط محلول ریوداسیتی-های داسیتیسنگ های فرومنیزیندگرسان کننده دارد. تخریب کانی

ای در به مقدار قابل ملاحظه 2Fe+به دلیل داشتن شعاع یونی و الکترونگاتیویته مشابه با  Niکبالت و . ]23، 22[ است شدهسیستم 

 Coبه مقدار قابل توجهی  توانندسیالات اسیدی، می. ]24[ گیرندهای فرومنیزین مانند پیروکسن و آمفیبول جای میدرون شبکه کانی

پایین  pHهای گرمابی با ماهیت محلول تاثیر رسد، به نظر میمنطقه شنیندر  . ]25[ در طی دگرسانی متحمل جابجایی کنندرا  Niو 

 Nb، Th ،Taشده است. عناصری  آرژیلیکدگرسانی پهنه شدگی این دو عنصر در طی توسعه های فرومنیزین سبب تهیبر روی کانی

 شنیندر  پهنه آرژیلیکو توسعه در طی تشکیل  ،]26[ کنندعمل می تحرکبیصورت ای دگرسانی به در طی فراینده به طورکه  Yو 

سیال بالای  نسبتپایین سیالات دگرسان کننده،  pHتواند در ارتباط با عواملی نظیر اند. این رفتار غیر عادی میمتحمل شستشو شده

از نکات برجسته بدست آمده   .]26-28[ در سیال باشدساز کمپلکسهای ونفعالیت بالای ی و دگرسانی بالای فرآیندبه سنگ، شدت 

ر تعدادی از داشاره نمود. تحرک این عنصر در حین فرآیندهای دگرسانی گرمابی  Zrتوان به کاهش جرم از این پژوهش می

فاتی در درون یدار با لیگندهای سولهای پاتشکیل کمپلکس رسدبه نظر می  .]30 ،29[ است رسیدهاثبات  بههای انجام شده پژوهش

رخداد چنین  های مورد مطالعهنمونه. با توجه به وجود آلونیت در استشده  سیستماز  Zrسیال گرمابی سبب تحرک و خروج نسبی 

ده در تواند با طبیعت اکسیدان سیالات دگرسان کنناز سیستم می Uدور از انتظار نیست. خروج نسبی  Zrبرای شستشوی  ساز و کاری

 ارتباط باشد. 

V (64/0 < r ) وب(  8)شکل  Hf ، الف( 8)شکل  Gaبا عناصری نظیر  2TiOو   3O2Alضرایب همبستگی مثبت متوسط تا قوی بین 

واسطه فرایند جذب سطحی و روتیل به واسطه فرایند جانشینی ایزومورفی نقش ه های رسی بکنند که کانیآشکار می( 4)جدول 

افزون بر این،  .]31-33[اند عنصر جزئی در پهنه دگرسانی دگرسانی مورد ایفا نمودهسه شدگی عناصر این غنیمهمی در تثبیت و 

فلزات  شدگیغنیسازد. را نمایان می Scهای رسی در تمرکز ( نقش کنترلی کانی94/0  =r) Scبا  3O2Alهمبستگی مثبت قوی بین 

پس از توسعه و در حین یا باشد و مرتبط می )تشکیل کالکوپیریت و گالن(از سهای کانهبا فرآیند به طور غالب Pbو  Cu ،Znپایه نظیر 

Zn (83/0 < r )و  Cu ،Pbبا  MnO افزون بر این، ضرایب همبستگی مثبت قوی بین افتاده است.ندهای دگرسانی اتفاق آیگسترش فر

 باشد.میوابسته به اکسیدهای منگنز ساز، ی کانهبر فرآیندها علاوه های مورد بررسینمونهدر  Znو  Cu ،Pbکنند که توزیع آشکار می

 های مثبت قوی بینهمبستگی .]34[ ای خود تثبیت نمایندتوانند این عناصر جزئی را در سطوح بین لایهاکسیدهای منگنز می
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W-2TiO (90/0 = r و )Sn-2TiO (90/0  =r)   کند را پیشنهاد میجزیی عنصر دو نقش کنترلی روتیل در تثبیت این ( 4)جدول

]35[.   

(. 5)شکل پهنه دگرسانی منطقه شنین در نظر گفت شیمیایی زمین ویژگیتوان مهمترین را می Moو  As ،Sbشدگی شدید غنی

بر اساس مطالعات انجام شود. های سولفیدی نظیر پیریت و کالکوپیریت جایگزین گوگرد میآرسنیک در ساختمان بلوری اغلب کانی

به عنوان ردیاب یاد شده عناصر . ]36-39[ کانسارهای فلزات پایه و قیمتی به اثبات رسیده است در Sbهای هنجاریه، رخداد بیشد

کنند که آشکار میپ(  8)شکل S  (95/0  =r )و  Asثبت و قوی بین همبستگی م . ]39 ،38[ اندترمال معرفی شدهکانسارهای اپی

 های سیلیسی قابل توجیه رگچه - سازی گسترده پیریت و کالکوپیریت در رگهبا کانیا هم بوده و در ارتباط ب Sو  Asشدگی غنی

S-Mo (97/0  =r )های مثبت و قوی بین ای و همبستگیرگچه - های رگهسازی، رخداد کانهSb و Moباشد. افزایش جرم شدید می

ترمال مرتبط با داد ذخیره نوع اپیوشیمیایی محکمی مبنی ر بر رختوانند شواهد صحرایی و ژئمیS-Sb (97/0  =r ) وت(  8)شکل 

   .]40[یک منبع ماگمایی در محدوده مورد مطالعه باشند 

با  شنیندر منطقه  ریوداسیتی -های داسیتیسنگآرژیلیکی شدن  فرآینددهند که جرم عناصر نشان میتعادل محاسبات تغییرات 

 HREEهمراه شده است. تحرک  Luو  Gd ،Tb ،Dy ،Ho، Er ،Tm ،Ybو تهی شدگی  Euو  La، Ce، Pr، Nd، Sm  شدگیغنی

ساز های کمپلکس، فعالیت بالای یونسیالات گرمابیپایین  pHتواند در ارتباط با می شنیندر پهنه دگرسانی در طی تشکیل و توسعه 

تواند به دلیل تثبیت می LREEشدگی غنی .]42، 41، 27[ های پایدار تحت شرایط اسیدی باشدو توانایی آنها در تشکیل کمپلکس

دلایل محمکی بر تثبیت و  پهنه دگرسانیدر  سوانبرژیتهای های ثانویه رخ داده باشد. افزون بر آلونیت، حضور کانیآنها توسط کانی

افزون بر این دو   .]44 ،43[ را در شبکه خود تثبیت کند Nd، و La ،Ceتواند می سوانبرژیتشدگی لانتانیدهای یاد شده است. نیغ

در سیستم   LREEدلیلی بر تثبیت  تواندمیپهنه دگرسانی هایی نظیر کائولینیت، اسمکتیت، هالویزیت، و گوتیت در کانی، حضور کانی

   .]46، 45[ در مطالعات آزمایشگاهی به اثبات رسیده استی فیلوسیلیکاتی هاتوسط این کانی LREEتوانایی جذب  .باشدگرمابی 

 شیمی عناصر جزئیزمینهای اکتشافی از استفاده

شیمیایی قابل تامل پهنه دگرسانی آرژیلیک منطقه زمینهای یکی از ویژگی گرم در تن( 1920الی  1023) Srتمرکز بسیار بالای 

ه باشد. حضور ی مورد مطالعهادر نمونه Srتواند دلیلی بر تشکیل فازهای کانیایی مستقل میغیرعادی . این تمرکز باشدشینین می

و توزیع مشابه این دو ( 9)شکل Sr-5O2P  (49/0  =r ) تواند دلیلی بر همبستگی مثبت قوی بین به همراه آلونیت می سوانبرژیت

یری های دگرسانی آرژیلیک پیشرفته مرتبط با کانسارهای مس پورفپهنهاز  Srباشد. تمرکز بالای  مورد مطالعه پهنه دگرسانیعنصر در 

شده  شناسایینیز  سوانبرژیتهای آلونیت و ها، کانیپهنهدر این  .]47-49[ ترمال سولفیداسیون بالا گزارش شده استو ذخایر اپی

رسد که های مورد مطالعه به نظر میدر نمونهسوانبرژیت های آلونیت و کانیحضور و  Srبا در نظر گرفتن مقدار بالای  .]50-52[ است

 ترمال سولفیداسیون بالا داشته باشد.یط مناسبی برای تشکیل کانسارهای مس پورفیری و ذخایر اپیراش منطقه شینین
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 با شیمیاییشاخص زمینتواند به عنوان یک بوده و میبسیار ویژه  منطقه شنیناز  های آرژیلیک مورد مطالعهنمونهدر  Rb/Srنسبت 

های دگرسان شده جدید در سنگ هایزاییکانه، برای اکتشاف شیمیاییزمین بتاستفاده شود. از این نس اکتشافات معدنیارزش برای 

 لاس برانسسبلغارستان،  آسارلاسپانیا،  رودالگویلار نظیرترمال آرژیلیک و فیلیک مرتبط با کانسارهای مس پورفیری و ذخایر اپی

 Rb/Srنشان داده است که مقادیر پایین نسبت  شده ی یادهاپژوهش .]53، 49، 47[ کانادا استفاده شده است دره هایلندشیلی و 

های مقادیر بالای این نسبت خا  دگرسانی وترمال سولفیداسیون بالا های اپیهای آرژیلیک پیشرفته مرتبط با سیستمخا  دگرسانی

منطقه  گرسانی آرژیلیکه دپهن. در باشدمیترمال سولفیداسیون پایین سازی اپیفیلیک مرتبط با کانسارهای مس پورفیری یا کانی

است. این نسبت بسیار  پایین به خوبی نشان متغیر  02/0الی  01/0در بازه ای از مورد مطالعه های در نمونه Rb/Srنسبت  ،شنین

ترمال سازی اپیترمال پتانسیل بسیار خوبی برای تشکیل و توسعه کانیمس پورفیری و اپی خایرذاز بین  منطقهدهد که می

  اسیون بالا دارد.سولفید

 

 گیرینتیجه

 -)ایالت فلززایی طارم شنین منطقهدگرسانی آرژیلیک  پهنه یمیشزمین وی شناسیکانهای بررسی از حاصل هایگیرینتیجه نیمهمتر

 :از عبارتند هشتجین(

نه دگرسانی آرژیلیک توسعه و تشکیل پهائوسن میانی با  ریوداسیتی -های داسیتیهای گرانیتی الیگوسن به درون سنگنفوذ سنگ -1

 اصلی توسطکانیایی است. این فازهای  همراه بودهبه عنوان فازهای کانیایی اصلی  کائولینیت و های کوارتزو توسعه کانیقابل ملاحظه 

 . نداشده یهمراهدر مقادیر فرعی  سوانبرژیتو  اسمکتیت، آلونیت، پیریت، روتیل، گوتیت، ایلیت، پلاژیوکلازهای کانی

تحت شفرایط اسفیدی     سولفیداسیون قوی ودر یک محیط  شنینپهنه دگرسانی منطقه دهند که تجمعات کانیایی حاضر نشان می -2 

 . توسعه یافته است

پایین سیالات  pHنشان از در طی توسعه پهنه دگرسانی آرژیلیک  Yو  Nb ،Zr ،Th ،Ta نظیر جزئی شدگی غیر عادی عناصرتهی -4

 کننده در سیال دارد.کمپلکسهای فعالیت بالای یون وسیال به سنگ بالای  نسبت، یگرماب

ای اکسیدهای در سطوح بین لایه آنهاتثبیت  منطقه، بهساز با فرآیندهای کانهآنها علاوه بر مرتبط بودن  Pb، و Cu ،Zn شدگیغنی -5

 باشد. می وابستهمنگنز 

های رسی و  نظیر جذب سطحی توسط کانی یفرآیندهایدهد. می دگرسان کننده را نشان طبیعت اکسیدان سیالات Uشدگی تهی -6

 .اندبوده V و Ga ،Hfعناصری نظیر  شدگیجانشینی ایزومورفی توسط روتیل دو عامل اصلی و تاثیرگذار در غنی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

cm
.ir

 o
n 

20
25

-0
7-

10
 ]

 

                             9 / 23

http://ijcm.ir/article-1-1952-en.html


 

 10 

 ، ایرگچه -های رگه سازینهاک، رخداد Sبا  فلزی های مثبت قوی این سه عنصرستگیبهم ،Asو  Mo ،Sbشدید  شدگیغنی -7

 پتانسیل بالایی برای تشکیل و توسعه  قه شنیندهند که منطهای مورد مطالعه نشان میدر نمونه Rb/Srنسبت خیلی پایین 

 دارد.داسیون بالا یسولفنوع ترمال سازی اپیکانی

 ساز و توانایی آنها درکمپلکسهای لای یونبه فعالیت با ریوداسیتی -های داسیتی در طی آرژیلیکی شدن سنگ HREEتحرک  -8

 باشد.مرتبط میهای پایدار تحت شرایط اسیدی تشکیل کمپلکس

های آلونیت، کانیحضور ه پهنه دگرسانی آرژیلیک بطی توسعه و تکامل در  HREEاز  LREEو تفریق   LREEشدگی غنی -9

 باشد.میبسته او های مورد مطالعهدر نمونه ها و  فیلوسیلیکات سوانبرژیت

 

 

 شکر و قدردانیت

، لفذا نگارنفده بدینوسفیله    اسفت  بفوده  برخفوردار  هیاروم دانشگاهی لیتکم لاتیتحص وی پژوهش معاونتی مالی هاتیحما از پژوهش این

 محتفرم  انوردا سفازنده  شنهاداتیپ و نظرات از نیهمچننگارنده،  دارد.نهایت سپاس و قدردانی خود را کلیه مسئولین مربوطه اعلام می

 نماید.یمی سپاسگزار مجله
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 .، غرب تاکستانشنینمطالعه شده از منطقه  پهنه دگرسانی آرژیلیکهای برای نمونه X (XRD)نتایج آنالیزهای پراش پرتو  1 جدول

 فازهای کانیایی فرعی فازهای کانیایی اصلی شماره نمونه

A-01 اسمکتیت، گوتیت، پلاژیوکلاز، سوانبرژیت ، کائولینیتکوارتز 

A-02 تیت، روتیل، گوتیت، ایلیت اسکم کوارتز، کائولینیت 

A-03 یریت، روتیل، سوانبرژیتپهالویزیت، آلونیت،  کوارتز، کائولینیت 

A-04 هالویزیت، آلونیت، سوانبرژیت کوارتز، کائولینیت 
A-05 آلونیت، پیریت، روتیل کوارتز، کائولینیت 

A-06 هالویزیت، آلونیت، پیریت، سوانبرژیت کوارتز، کائولینیت 

A-07 اسمکتیت، گوتیت، ایلیت،  سوانبرژیت کوارتز، کائولینیت 

A-08 اسمکتیت، روتیل، گوتیت، ایلیت کوارتز، کائولینیت 

A-09 اسکمتیت، گوتیت، ایلیت، سوانبرژیت کوارتز، کائولینیت 

A-10 اسمکتیت، گوتیت، روتیل، ایلیت، پلاژیوکلاز کوارتز، کائولینیت 
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داسیتی و آذرین های و سنگ (A-10الی  A-01پهنه دگرسانی آرژیلیک )های نمونه ICP-MSو  XRFشیمیایی  هایآنالیزنتایج  2 دولج

 ، غرب تاکستان.شنینمنطقه  (D-02و  D-01) ریوداسیتی

  D-01 D-02 A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10 

SiO2 (wt%) 38/67  88/68  22/68  32/66  87/63  02/66  25/62  06/62  76/63  78/64  31/65  45/67  

Al2O3 88/15  32/16  37/18  71/20  56/23  68/25  01/26  29/25  42/24  22/22  16/22  59/19  

Fe2O3 74/3  21/3  82/0  76/0  76/0  73/0  62/0  72/0  79/0  73/0  82/0  83/0  

CaO 08/3  71/3  76/0  75/0  66/0  69/0  71/0  74/0  24/0  69/0  73/0  71/0  

Na2O 42/4  75/2  05/1  06/1  97/0  92/0  83/0  98/0  22/0  98/0  02/1  03/1  

MgO 41/0  83/0  40/0  37/0  38/0  38/0  35/0  40/0  97/0  36/0  38/0  41/0  

K2O 39/3  71/2  51/1  40/1  26/1  12/1  16/1  15/1  99/0  32/1  29/1  43/1  

TiO2 26/0  26/0  63/0  64/0  71/0  76/0  71/0  74/0  73/0  78/0  72/0  61/0  

MnO 65/0  81/0  35/0  38/0  37/0  37/0  41/0  38/0  32/0  38/0  35/0  35/0  

P2O5 09/0  08/0  26/0  24/0  20/0  19/0  19/0  20/0  19/0  23/0  21/0  42/0  

S 13/0  09/0  38/0  37/0  37/0  38/0  41/0  38/0  48/0  45/0  39/0  41/0  

L.O.I 55/0  34/0  26/7  01/7  88/6  71/6  29/6  98/6  84/6  60/7  59/6  93/6  

Sum 98/99  99/99  98/99  99/99  97/99  93/99  49/99  99/99  95/99  98/99  97/99  99/99  

U (ppm) 23/6  98/6  55/3  45/3  33/3  16/3  28/3  02/3  33/3  65/3  44/3  49/3  

Th 62/22  23/21  69/15  33/15  88/14  56/14  36/14  58/14  96/14  23/15  31/15  55/15  

Ba 2/603  2/896  3/503  3/845  2/403  2/396  4/394  1/410  3/422  3/432  6/445  9/469  

Hf 95/1  91/1  99/3  02/4  21/4  33/4  32/4  18/4  23/4  06/4  15/4  95/3  

Co 8/9  5/8  3/2  6/2  8/2  1/2  9/2  5/2  3/3  3/2  2/2  6/2  

Cr 65 73 19 22 26 18 22 11 17 14 18 23 

Nb 6/12  3/15  3/10  8/9  3/9  8/8  4/8  2/9  6/9  6/9  9/8  3/10  

Cs 5/4  2/5  6/0  9/0  5/1  8/1  9/1  6/1  4/1  2/1  1/1  8/0  

Rb 6/40  8/38  6/19  8/18  1/11  2/21  6/16  2/31  3/23  1/25  2/22  6/19  

As 3/40  9/46  2/375  2/339  2/365  1/375  6/373  2/391  6/465  2/419  5/377  2/410  

Mo 6/5  3/5  1/19  8/18  3/18  9/18  4/19  4/18  1/21  6/20  9/18  8/91  

Sb 7/5  6/6  8/27  6/25  9/27  1/29  8/29  4/29  9/38  7/35  7/28  9/31  

V 36 32 59 60 64 67 67 70 74 74 69 59 

Ga 22/24  6/26  03/41  56/44  78/46  21/51  06/51  66/50  21/48  26/47  33/46  87/43  

Ta 56/2  33/3  82/0  91/0  72/0  93/0  11/1  19/1  23/1  97/0  93/0  83/0  

Sn 4/1  6/1  1/2  3/2  6/2  9/2  9/2  8/2  1/3  3/3  1/3  3/2  

Sr 310 295 1911 1771 1180 1029 1023 1182 1235 1478 1530 1920 

W 3/3  5/3  3/4  8/4  3/5  1/6  2/6  5/5  3/6  8/6  1/6  5/4  

Zn 2/22  3/26  3/52  2/54  8/56  3/56  2/58  3/56  9/52  8/56  9/52  2/53  

Y 6/32  6/20  7/18  2/18  9/17  5/17  9/16  2/71  3/17  9/17  8/17  6/18  

Cu 5/32  9/30  6/82  1/100  2/96  9/92  2/114  1/98  9/79  2/99  8/87  5/94  

Sc 18 22 26 29 33 34 36 32 34 30 29 28 

Zr 260 288 70 78 91 97 89 96 91 86 84 75 

Pb 2/11  6/10  6/29  4/35  5/37  4/35  5/42  3/34  2/31  4/35  3/33  9/31  

Ni 101 89 48 41 51 44 43 40 43 46 40 38 

La (ppm) 98/14  04/15  83/31  66/27  51/24  22/24  41/24  62/24  86/24  84/26  37/26  84/28  

Ce 81/23  05/24  92/51  04/46  44/42  64/41  66/41  02/42  16/42  26/46  12/44  62/47  

Pr 41/3  38/4  69/8  81/7  66/7  49/7  49/7  52/7  46/7  82/7  63/7  97/7  

Nd 32/11  62/11  62/48  32/49  92/48  78/49  75/49  02/49  12/47  65/50  23/47  06/50  

Sm 89/4  58/5  56/11  07/10  21/9  32/11  32/11  26/12  15/12  13/10  06/12  98/9  

Eu 89/0  92/0  52/1  32/1  82/1  65/1  67/1  53/1  62/1  51/1  45/1  27/1  

Gd 02/4  05/4  46/3  84/3  56/3  87/3  88/3  75/3  55/3  84/3  46/3  78/3  

Tb 62/1  55/1  13/1  18/1  19/1  39/1  37/1  37/1  32/1  26/1  22/1  15/1  

Dy 44/5  58/6  96/2  52/2  36/3  23/3  23/3  05/3  88/2  93/2  62/2  46/2  

Ho  12/1  43/1  65/0  51/0  49/0  52/0  52/0  52/0  53/0  51/0  51/0  52/0  

Er 93/2  64/3  81/1  69/1  43/1  53/1  51/1  61/1  73/1  59/1  79/1  68/1  

Tm 37/0  45/0  23/0  23/0  21/0  22/0  22/0  22/0  23/0  22/0  22/0  24/0  

Yb 46/2  97/2  68/1  71/1  36/1  46/1  44/1  47/1  56/1  61/1  65/1  74/1  

Lu 36/0  44/0  25/0  26/0  23/0  24/0  22/0  23/0  23/0  26/0  24/0  27/0  

REE (ppm) 62/77  70/82  31/166  16/154  39/146  56/148  96/148  19/149  40/147  43/154  57/150  58/157  
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تحرک در طی آرژیلیکی شدن به عنصر شاخص کم Alبا فرض عناصر جزئی و کمیاب خاکی نتایج محاسبات تغییرات تعادل جرم  3 جدول

 ، غرب تاکستان.شنینداسیتی و ریوداسیتی منطقه آذرین های سنگ

 
A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10 

U  89/52-  39/59-  55/65-  01/70-  26/69-  89/70-  76/66-  96/59-  16/62-  57/56-  

Th 28/37-  64/45-  62/53-  37/58-  46/59-  67/57-  01/55-  67/49-  27/49-  71/41-  

Ba 16/41-  48/52-  25/63-  87/66-  44/67-  18/65-  86/62-  22/58-  82/56-  49/48-  

Hf 19/81  83/61  06/49  66/40  55/38  88/37  50/44  42/52  22/56  20/68  

Co 97/77-  91/77-  09/79-  61/85-  38/80-  61/82-  22/76-  79/81-  53/82-  65/76-  

Cr 87/75-  21/75-  25/74-  64/83-  26/80-  85/89-  76/83-  30/85-  05/81-  61/72-  

Nb 29/35-  39/45-  44/54-  45/60-  73/62-  02/58-  63/54-  15/50-  65/53-  32/39-  

Cs 16/89-  57/85-  87/78-  73/76-  75/75-  00/79-  97/80-  07/82-  52/83-  44/86-  

Rb 73/56-  19/63-  89/80-  52/66-  12/74-  97/49-  31/61-  19/54-  37/59-  43/59-  

As 21/654  80/504  39/472  38/439  40/430  20/471  06/604  65/596  05/529  33/673  

Mo 15/207  17/168  46/129  42/171  34/120  93/114  25/155  88/173  95/151  58/198  

Sb 17/396  60/223  01/210  65/196  93/199  33/204  02/317  61/320  05/239  29/326  

V 09/52  19/37  63/28  55/23  98/21  07/31  49/43  70/57  44/47  61/42  

Ga 52/41  33/36  81/25  35/26  38/24  92/26  09/25  76/34  47/32  89/41  

Ta 60/75-  98/75-  29/83-  20/80-  67/76-  28/74-  46/72-  13/76-  06/77-  84/76-  

Sn 70/22  20/19  45/18  21/21  67/19  83/18  25/36  41/59  15/50  02/26  

Sr 67/453  13/355  57/166  27/113  33/109  75/148  17/169  02/254  47/267  64/421  

W 84/10  75/9  52/6  48/12  88/12  98/2  16/22  91/44  35/30  77/8  

Zn 02/89  75/73  06/60  56/45  56/48  80/47  82/43  71/69  49/58  30/80  

Y 39/38-  03/57-  01/54-  75/58-  67/60-  84/58-  12/57-  24/51-  38/51-  53/42-  

Cu 01/128  10/145  05/107  44/83  64/122  70/96  91/65  39/126  91/100  61/144  

Sc 94/13  72/12  75/12  58/6  42/11  86/1  08/12  69/8  53/5  06/15  

 Zr  64/77-  91/77-  35/77-  78/77-  89/79-  70/77-  10/78-  26/77-  73/77-  50/77-  

Pb 00/138  48/152  10/135  61/103  35/141  33/100  72/88  32/135  96/121  52/140  

Ni 72/55-  45/66-  31/63-  96/70-  98/71-  20/73-  16/70-  92/64-  41/69-  13/67-  

La 85/85  26/43  59/11  16/1  66/0  42/4  19/9  56/29  64/27  91/57  

Ce 16/90  57/49  19/21  09/9  76/7  79/11  16/16  04/37  95/33  55/63  

Pr 54/95  88/55  39/34  56/20  03/19  91/22  27/26  47/45  32/42  17/68  

Nd 51/271  28/234  46/191  10/172  48/168  07/172  85/170  96/219  16/199  69/258  

Sm 53/93  54/49  22/20  57/35  85/33  09/49  02/53  21/40  37/67  68/56  

Eu 20/47  39/13  43/37  31/14  22/14  63/7  02/18  90/20  41/16  33/15  

Gd 85/24-  02/26-  71/39-  87/39-  48/40-  84/40-  00/42-  04/31-  70/37-  01/23-  

Tb 52/37-  12/42-  69/48-  02/45-  50/46-  97/44-  09/45-  40/42-  08/44-  37/40-  

Dy 83/56-  40/67-  80/61-  31/66-  73/66-  69/67-  41/68-  68/64-  33/68-  36/66-  

Ho 32/55-  90/68-  74/73-  43/74-  75/74-  04/74-  59/72-  02/71-  94/70-  48/66-  

Er 71/51-  01/60-  25/70-  80/70-  55/71-  80/68-  28/65-  93/64-  41/60-  97/57-  

Tm 83/50-  39/56-  00/65-  36/66-  97/66-  84/65-  02/63-  12/61-  02/61-  89/51-  

Yb 77/45-  04/51-  77/65-  29/66-  17/67-  53/65-  12/62-  03/57-  85/55-  33/47-  

Lu 22/45-  47/49-  71/60-  38/62-  96/65-  39/63-  09/62-  90/52-  41/56-  53/44-  

 ، غرب تاکستان.شنینرژیلیک منطقه ی پهنه دگرسانی آهاونهجزئی نماصلی و عناصر برخی از ضرایب همبستگی پیرسون بین  4 جدول

 
Al Ti Mn S Hf As Mo Sb V Ga Sn W Zn Cu Sc Pb 

Al 00/1  
               Ti 75/0  00/1  

              Mn 36/0  19/0  00/1  
             S 15/0  33/0  38/0-  00/1  

            Hf 93/0  67/0  26/0  06/0  00/1  
           As 13/0  30/0  58/0-  91/0  03/0  00/1  

          Mo 05/0-  17/0  41/0-  97/0  10/0-  85/0  00/1  
         Sb 19/0  40/0  45/0-  97/0  09/0  97/0  92/0  00/1  

        V 64/0  89/0  05/0-  65/0  52/0  61/0  48/0  68/0  00/1  
       Ga 98/0  77/0  43/0  15/0  87/0  13/0  03/0-  20/0  65/0  00/1  

      Sn 65/0  90/0  05/0  58/0  57/0  48/0  42/0  59/0  95/0  68/0  00/1  
     W 69/0  90/0  16/0  56/0  64/0  41/0  43/0  55/0  91/0  72/0  98/0  00/1  

    Zn 69/0  57/0  83/0  10/0-  58/0  23/0-  21/0-  08/0-  31/0  72/0  38/0  48/0  00/1  
   Cu 38/0  11/0  94/0  21/0-  24/0  43/0-  25/0-  29/0-  04/0-  45/0  08/0  18/0  81/0  00/1  

  Sc 94/0  61/0  33/0  24/0  92/0  16/0  07/0  25/0  53/0  89/0  55/0  63/0  69/0  41/0  00/1  
 Pb 62/0  33/0  85/0  16/0-  58/0  40/0-  25/0-  23/0-  14/0  61/0  29/0  40/0  87/0  89/0  68/0  00/1  
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 باشد.واقع میآذربایجان  -البرزدر پهنه شنین منطقه  ،ر اساس آنکه ب ]9[ساختاری ایران  هایپهنهنقشه  1شکل 

 

های برداشت شده با دوایر توپر نمایش داده است. نقشه و موقعیت نمونه موجودکه در آن واحدهای سنگی  شنین منطقهشناسی نقشه زمین 2شکل

 با اندکی تصحیحات لازم.    ]10[پایه از  
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های سیلیسی پهنه دگرسانی آرژیلیک رگچه -رگه  های رخ داده درزاییآتشفشانی ائوسن میانی و کانههای ز سنگتصاویر میکروسکوپی ا 3شکل 

در یک زمینه  (Hb)و هورنبلاند  (Pl)های پلاژیوکلاز غرب تاکستان. )الف( بافت پورفیری در سنگ ریوداسیتی که در آن فنوکریسیت شنین،منطقه 

، (Py)زایی درونزاد به فرم پیریت کانه. )ب( xpl. نور انکساری و استقابل تشخیص ریز بلور  (Qz) هایوارتزای حاوی کمیکرولیتی و شیشه

به گوتیت و اطراف ها شکستگیاز  (Cpy)های سیلیسی. نور انعکاسی. )پ( تبدیل کالکوپیریت رگچه -در رگه  (Gn)گالن و  (Cpy)کالکوپیریت 

(Gth)  گالن نور انعکاسی. )ت( حضور های سیلیسی. رگچه -در رگه(Gn) های سیلیسی. رگچه -های مثلثی شکل جهت یافته در رگه حاوی پیت

 نور انعکاسی.

 

 
 

 غرب تاکستان.  شنین،( از پهنه دگرسانی آرژیلیک منطقه A-08و  A-03برای دو نمونه انتخابی ) XRDالگوی  4شکل 
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های ( در طی آرژیلیکی شدن سنگVو  U ،Th ،Ba ،Hf ،Co ،Cr ،Nb ،Cs ،Rb ،As ،Mo ،Sb) جرم عناصر جزئیتعادل تغییرات روند  5شکل 

 ، غرب تاکستان.شنینآذرین داسیتی و ریوداسیتی منطقه 

 

های آذرین ( در طی آرژیلیکی شدن سنگNiو  Ga ،Ta ،Sn ،Sr ،W ،Zn ،Y ،Cu ،Sc ،Zr ،Pbروند تغییرات تعادل جرم عناصر جزئی ) 6شکل 

 کستان.غرب تا شنین،ی و ریوداسیتی منطقه داسیت

 

، غرب شنینهای آذرین داسیتی و ریوداسیتی منطقه ( در طی آرژیلیکی شدن سنگREEروند تغییرات تعادل جرم عناصر کمیاب خاکی ) 7شکل 

 تاکستان.
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های مطالعه شده از پهنه دگرسانی آرژیلیک برای نمونه Mo-Sو )ت(  As-S، )پ( Hf-3O2Al، )ب( Ga-3O2Alنمودار دو متغیره )الف(  8شکل 

 غرب تاکستان. شنین،منطقه 

 

 
 

 غرب تاکستان. شنین، مطالعه شده از پهنه دگرسانی آرژیلیک منطقههای نمونهبرای  Sr-5O2P نمودار دو متغیره 9شکل 
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 Extended abstract 

 

Mineralogy and trace elements geochemistry of argillic alteration: An example 

from the Shanin area, Tarom-Hashtjin metalogenic province, Iran 

 

Ali Abedini*  

Geology Department, Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran 

*Corresponding author, Tel: (044)32972134, Fax (044)32776707, E-mail: abedini2020@yahoo.com 

 

Abstract 

The argillic alteration zone of the Shanin area (west of Takestan, Gazvin province, Tarom-Hashtjin metalogenic 

province) is the product of intrusion of granitic igneous bodies of Oligocene age into middle Eocene dacite-rhyodacite 

rocks. X-ray diffraction (XRD) analyses indicate that Quartz and kaolinite are the two main mineralogical phases of 

this alteration zone, which are accompanied by accessory mineal phases such as halloysite, smectite, alunite, pyrite, 

rutile, goethite, illite, plagioclase, and svanbergite. Calculations of mass balance changes of elements show that 

immobile elements such as Zr, Nb, Th, Ta, and Y have been depleted during the alteration processes. This abnormal 

behavior is a reason for the low pH of the fluids responsible for alteration, the high ratio of water to rock, and the 

abundance of complexing ions in the solution. The decrease of the mass of U indicates the oxidizing nature of the fluids 

responsible for the alteration. Combining the results obtained from mass balance geochemistry and correlation 

coefficients between elements reveal that absorption by clay minerals and isomorphic substitution by rutile played an 

important role in the distribution and fixation of Ga, Hf, and V in the studied alteration zone. The significant 

enrichment of Mo, Sb, and As, the very low Rb/Sr ratio, the mineralogical composition of the alteration zone, and the 

occurrence of vein-veinlet type ore mineralization (pyrite, chalcopyrite, galena, and goethite) show that the Shanin area 

has suitable conditions for high-sulfidation epithermal mineralization. Further investigations reveal that the distribution 

and fractionation of rare earth elements (REE) during the formation and evolution of the argillic alteration zone of 

Shanin area was controlled by phyllosilicate minerals, alunite and svanbergite. 

 

Keywords: Phyllosilicate minerals, argillic alteration, REE fractionation, mass balance, Shanin, Takestan. 

 

Introduction 

The Tarom-Hashtjin metallogenic province is one of the most important and key provinces in terms of economic 

geology in Iran. This province hosts extensive alteration zones that are often associated with abundant epithermal 

copper and gold mineralization (Ghaemi-Siani and Lentz, 2022). Until now, studies on the geological characteristics of 

this metallogenic province have mostly focused on petrogenesis and ore deposition mechanisms. However, the 

mineralogical and geochemical characteristics of alteration zones related to ore mineralization have received less 

attention from researchers. The Shanin area, located 15 km west of Takestan city, Gazvin province, is one of the key 

areas containing extensive alteration zones, especially the argillic alteration, which has not been studied from an 

economic geological perspective. In this area, the argillic alteration zone is formed in the Middle Eocene dacitic-

rhydacitic igneous rocks. The aim of this research is to investigate the factors controlling the distribution, fractionation, 

and mobility of trace elements during development of argillic alteration zone of the Shanin area. In addition, the 

probable ore mineralization type of the area has been evaluated based on the distribution of trace elements. 

 

Materials and methods 

This study was conducted in two parts: (1) field and (2) laboratory. In the field, surveys were conducted in several 

stages to identify the igneous rocks and the development and expansion of the alteration system of the area, especially 

the argillic alteration zone. In these surveys, the silicic veins/veinlets present within the argillic alteration zone were 

investigated from the perspective of mineralization. Then, taking into account the field relations, sampling was 

undertaken from the mentioned alteration zone (10 samples), the dacite-rhyodacite igneous rocks (10 samples) 

associated with them, and the silicic veins-veinlets present within the zone (8 samples).  

In the laboratory stage, thin and polished sections were prepared from every 10 samples collected from dacites and 

rhyodacites associated with the argillic alteration zone and from every 8 samples collected from silicic veins-veinlets, 

respectively, and were examined from a mineralogical perspective using a microscope. To determine unknown mineral 

phases, every 10 samples taken from the argillic alteration zone were analyzed using a Siemens D-5000 diffractometer 
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at the Geological Survey of Northwestern Iran. Finally, after mineralogical investigations, all 10 samples taken from 

the argillic alteration zone and 2 selected samples from the dacite-rhyodacite rocks of the area were analyzed by 

methods of XRF and ICP-MS to determine the contents of major and trace elements (including REE) at Kansaran 

Binaloud Company, respectively. 

 

Result 

The Shinin area is located in the Alborz-Azariabjan zone. This area has a relatively simple geology and is limited to 

Cenozoic rock units. The intrusion of Oligocene granitic rocks into Middle Eocene dacites and rhyodacites has led to 

the formation and development of a very extensive hydrothermal alteration system in this area. These alterations can be 

divided into three groups: (1) argillic, (2) propylitic, and (3) silicic. Field surveys show that dacitic and rhyodacitic 

rocks, in addition to being strongly altered, are accompanied by vein-veinlets mineralization of copper, lead, and iron 

(chalcopyrite, pyrite, galena, goethite, malachite, and azurite), especially in the argillic alteration zone.  

Hypogene minerals in the silicic veins-veinlets of the argillic alteration zone include pyrite, chalcopyrite, and galena, 

and supergene minerals include goethite, malachite, and azurite. X-ray diffraction (XRD) analyses show that quartz and 

kaolinite are the two major mineral phases and halloysite, smectite, alunite, pyrite, rutile, goethite, illite, plagioclase, 

and svanbergite are the minor mineral phases of the studied alteration zone. Smectite, illite, goethite, and plagioclase 

are identified in samples further from the central fault of the area and halloysite, alunite, and pyrite are identified in 

samples close to the central fault. Chemical analyses reveal that the abundance of TiO2, MnO, P2O5, S, Mo, As, Sb, V, 

Sr, Sc, Zn, Pb, and Cu is higher in argillic zone samples. 

 

Discussion 

Mineral assemblages in the argillic alteration zone of the Shanin area can be divided into two categories. The mineral 

assemblage of kaolinite, quartz, alunite, pyrite, and halloysite is specific to the argillic samples close to the central 

fault. While samples further away from the central fault have mineral assemblages of quartz, kaolinite, smectite, 

goethite, and illite. The presence of halloysite, pyrite, and alunite minerals in samples close to the cntral fault indicates 

a pH of less than 4 (acidic environment) for the formation and development of the studied alteration zone. The 

formation of this mineral assemblage in the studied samples is associated with a highly sulfidation and acidic 

environment (pH between 2 and 4). The mineral assemblage of smectite, goethite, and illite in samples away from the 

central fault at Shanin developed in a condition similar to the modern geothermal environment with a pH of about 5 to 

6. The presence of these two types of mineral assemblages suggests that the pH of the hydrothermal fluids was 

neutralized by moving away from the central fault of the area and reacting with the dacite-rhyodacite host rocks. 

 In this research, the mass balance geochemistry method was used to calculate the mass changes of trace elements 

during the argillization of volcanic rocks in the Shanin area, assuming Al as the immobile monitor element. According 

to the results obtained, elements such as U, Th, Ba, Co, Cr, Nb, Cs, Rb, Ta, Y, Zr, and Ni were leached during the 

alteration, and elements such as Hf, As, Mo, Sb, V, Ga, Sr, W, Cu, Zn, Sc, and Pb were enriched. In addition, LREE 

(La-Eu) underwent mass increase and HREE (Gd-Lu) underwent mass decrease. Further studies show that the greatest 

mass increase of elements during the development of alteration processes is related to As, Sb, Sr, Cu, Pb, and Nd.  

The depletion of elements such as Ba, Rb, and Cs implicitly indicates the alteration of feldspars and the partial release 

of these elements into the alteration solutions. Destruction of ferromagnesian minerals in dacite-rhyodacite rocks by 

acidic solutions has caused partial removal of Cr from the system. Elements such as Nb, Th, Ta and Y have been 

subjected to leaching during the formation and development of the argillic zone in the Shanin. This abnormal behavior 

can be related to factors such as low pH of alteration fluids, high ratio of fluid to rock, high intensity of the alteration 

process, and high activity of complexing ions in the fluid. It seems that the formation of stable complexes with sulfate 

ligands within the hydrothermal fluid has caused the leaching of Zr from the system. Considering the presence of 

alunite in the studied samples, the occurrence of such a mechanism for Zr leaching is not far from expected.  

The leaching of U from the system can be related to the oxidant nature of the alteration fluids. The strong enrichment 

of As, Sb and Mo can be considered the most important geochemical features of the alteration zone of the studied area. 

Arsenic replaces sulfur in the crystal structure of most sulfide minerals such as pyrite and chalcopyrite. Based on the 

literature, the occurrence of Sb anomalies in base and precious metal deposits has been proven. The strong positive 

correlation between As and S (r = 0.95) can be explained by the extensive mineralization of pyrite and chalcopyrite in 

silicic veins-veinlets.  

The strong mass increase of Mo and Sb related to the occurrence of epithermal-type deposits with magmatic source in 

the studied area. The mobility of HREE during the formation and development of the alteration zone can be related to 

the low pH of hydrothermal fluids, the high activity of complexing ions, and their ability to form stable complexes 

under acidic conditions. The enrichment of LREE can occur due to their fixation by secondary minerals. In addition to 

alunite, the presence of svanbergite minerals in the alteration zone is a strong reason for the fixation and enrichment of 

the mentioned lanthanides. In addition to these two minerals, the presence of minerals such as kaolinite, smectite, 

halloysite, and goethite in the alteration zone can be a reason for the fixation of LREE in the hydrothermal system.  

The very high concentrations of Sr (1023 to 1920 ppm) is one of the remarkable geochemical features of the argillic 

alteration zone of the Shanin area. This unusual concentration can be a reason for the formation of independent Sr 
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mineral phases in the studied samples. The presence of svanbergite together with alunite can be a reason for the strong 

positive correlation between P2O5-Sr and the similar distribution of these two elements. The Rb/Sr ratio in the studied 

samples varies in the range of 0.01 to 0.02. This very low ratio clearly indicates that the area has very good potential 

for the formation and development of high-sulfidation epithermal mineralization. 

 

Conclusion 

The abnormal depletion of elements such as Nb, Zr, Th, Ta and Y during the development of the argillic alteration zone 

indicates the low pH of hydrothermal fluids, high ratio of fluid to rock, and high activity of complexing ions in the 

fluid. The strong enrichment of Mo, Sb and As, strong positive correlations of these three metallic elements with S, the 

occurrence of vein-veinlet ore mineralizations, very low ratio of Rb/Sr in the studied samples suggest that the Shanin 

area has a high potential for the formation and development of high-sulfidation epithermal ore mineralization. The 

enrichment of LREE during the development of the argillic alteration zone is dependent on the presence of alunite, 

svanbergite, and phyllosilicate minerals in the studied samples. 
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